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Geo-Consult s.r.l. Laboratorio Autonizzato con D.M. n.24352 del 9/1/84 ai sensi della Legge 1086 e rinnovo n.41127 del 13/2/96

Certificato N. 1362/01/4189
Committente: GENERAL BETON - C/da Selva delle Serpi
Pescopagano
Campione: BRECCIATO IRPINO - PROVENIENTE DALLA CAVA GENERAL
PROVA DI ASSORBIMENTO
Campione Peso Secco Peso Umido % di Assorbimento
qr ar
1 1659,0 1666,1 0,42
2 16449 1652,2 0,44
3 1611,7 1619,1 0,45
4 1654,3 1663,0 0,52
PROVA DI GELIVITA'

RISULTATI DELLA PROVA:

I Campioni sono risultati non gelivi

PROVA DI RESISTENZA ALL'USURA
RISULTATI DELLA PROVA
Resistenza all'usura 88,07%

Il Direttére def Laboratorio
Ing. Pellegri ano

Sede Legale: SS Ofantina Km 0.400 83030 Manocalzati (AV) @0825623438 Fax 0825622332
Iscrizione Tribunale di Avellino n.5703 — CCIAA Avellino n. 101845 ~ Partita lva 01748410642
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Geo-Consult s.r.l. Laboratorio Autorizzato con D.M. n.24352 del 9/1/84 ai sensi della Legge 1086 e ninnovo n.41127 del 13/2/96

Certificato N. 1362/01/4188
Committente: GENERAL BETON - C/da Selva delle Serpi
Pescopagano
Campione: BRECCIATO IRPINO - PROVENIENTE DALLA CAVA GENERAL

PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE

Spigolo | Massa Carico di Rottura Peso di Volume
cm kg Kg/cmgq gr/cmc
10 2,680 966 2,680
10 2,671 1113 2,671
10 2,670 900 2,670
10 2,675 981 2,675

Il Direttorg de/ Laboratorio
Ing. Pellegrino Marano

Sede Legale: SS Ofantina Km 0.400 83030 Manocaizati (AV) P 0825623438 Fax 0826622332
Iscrizione Tribunale di Aveliino n.5703— CCIAA Avellino n.101845 — Partita lva 01748410642



